
Il Magnesio e le sue leghe I rivestimenti superficiali PEO

PEO:processo elettrolitico di rivestimento leghe di Magnesio

Fasi del processo:
1 Immersione

nella soluzione elettrolitica
e collegamento al circuito elettrico

2 Applicazione
di una tensione elevata
con forma d’onda particolare

3 Passivazione della
superficie per creazione uno strato
di ossido e idrossido di magnesio

4 Creazione dello
“spark” (micro archi di corrente)
con ionizzazione dello strato

Strato protettivo composto da Ossido di Magnesio ( MgO ) e da Ossido
Alluminato di Magnesio ( MgAl2O4 ), detto anche spinello.

Bordiga Giacomo
Lega AZ61: effetto dei rivestimenti PEO sulla resistenza a fatica e a corrosione


